МБДОУ детский сад «Улыбка» с. Курасовка
        Ивнянского района Белгородской области







Выполнила: воспитанница 
разновозрастной группы 
дошкольного возраста 
Польщикова Юлия
                Руководитель: воспитатель Рзаева Л.Х.
              


с. Курасовка, 2015 год
I. Обоснование темы исследования
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После прочтения сказки «Три поросенка» я заинтересовалась, почему дом из кирпича оказался самым крепким. Вместе с воспитателем мы решили провести исследование. Для исследования отобрали материал, который использовали для строительства своих домов Ниф – Ниф, Нуф – Нуф и Наф – Наф. Это -  кирпич, солома и прутики. Можно задать вопрос: «Зачем мы это делаем?» Я отвечу: «Мы исследуем это для того, чтобы, когда вырастем и захотим построить себе дом, знать, из чего делать его, чтобы жить в теплом, уютном доме».
II. Цель исследования: узнать, почему дом из кирпича оказался самым надежным и прочным
III. Задачи исследования: проверить прочность кирпича, соломы, прутиков, чтобы узнать, какой дом крепче и надежней. 
 IV. Гипотеза: Доказать: кирпичный дом крепче, надежнее, уютнее, чем дом из соломы и прутиков. 
V. Методы и приёмы: опыты и эксперименты с воздухом, огнем, водой. 
Результаты исследования:
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Через лупу мы рассмотрели кирпич, солому и прутики, ощупывали их и увидели, что солома по внешнему виду  - это полые сухие легкие стебли (трубочки) желтого цвета; прутики веточек - это легкие тонкие и толстые палочки, покрытые гладкой корой коричневого цвета; кирпич - это тяжелый, твердый, шероховатый предмет, который может быть красно-коричневого и белого цвета.

Для того чтобы изучить свойства этих строительных материалов, мы провели опыты:
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Проверяя на прочность, мы пробовали согнуть, сломать (разделить на части)  исследуемый строительный материал и увидели, что после   исследования солома и прутики сначала согнулись, потом сломались, кирпич – не ломается.
Вывод: кирпич крепче, солома и прутики – ломкие.

Опыт 2. Устойчивость к ветру
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Мы вместе с воспитателем включили вентилятор и направили поток воздуха на солому, веточки и кирпич: соломинки разлетаются от потока воздуха; веточки тонкие в потоке воздуха гнутся, значит, устойчивость к ветру у ветки средняя; по прочности кирпич очень прочный из всех исследуемых материалов. Устойчивость к ветру у него высокая.
Вывод: кирпич тяжелый, солома и прутики легкие.
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Опыт 3. Водонепроницаемость
Следующий опыт - с водой. Мы решили узнать, пропускает ли солома, прутики и кирпич воду. Для этого мы положили строительный материал в таз с водой и понаблюдали, что происходит: солома быстро намокает, становится гибкой; ветки намокают медленно, но со временем все же намокли, водонепроницаемость средняя; кирпич не впитывает воду, поэтому водонепроницаемость высокая.
Вывод: из всех материалов только кирпич водонепроницаемый

Опыт 4. Огнестойкость
[image: G:\Новая папка\SDC12133.JPG]Огнестойкость будем проверять огнем, то есть  зажигаем свечу, ставим ее на металлический поддон, с помощью щипцов подносим исследуемый образец к пламени. Наблюдаем за их реакцией и видим, что солома сгорает очень быстро; тонкие ветки сгорают быстро, толстые медленнее. Огнестойкость этого стройматериала очень низкая. Кирпич – почернел, закоптился, но не сгорел. Огнестойкость высокая.
Вывод: кирпич не горит, он огнеупорный


Анализируя результаты опытов, мы составили таблицу:
	Материал
	Внешний вид
	Свойства

	
	
	Прочность
	Устойчивость к ветру
	Водонепроницаемость
	Огнестойкость

	Солома
	Сухие желтые трубочки желтого цвета
	Легко гнутся и ломаются
	В потоке воздуха соломинки гнутся, разлетаются. Устойчивость к ветру низкая.
	Быстро впитывает воду. Водонепроницаемость низкая.
	Сгорает быстро. Огнестойкость низкая.

	Ветки
	Легкие, тонкие и толстые палочки, покрытые корой коричневого цвета
	Тонкие ветки легко ломаются, толстые – более прочные.
	Тонкие ветки в потоке воздуха гнутся. Устойчивость к ветру средняя.
	Намокают медленно. Водонепроницаемость средняя.
	Тонкие ветки сгорают быстро, толстые - медленнее. 

	Кирпич
	Тяжелый, твердый, шероховатый. Может быть, красного и белого цвета.
	Прочный
	Устойчивость к ветру высокая.
	Не впитывает воду. Водонепроницаемость высокая.
	Не горит. Огнестойкость высокая.



Вывод
Из проведенных исследований мы видим: 
Соломенный дом и дом из прутиков может сгореть, он холодный, слабый, неуютный, его сдует ветер, поэтому волк без труда разрушил домики Наф-Нафа, Нуф-Нуфа.  Данные материалы не могут быть использованы для строительства. А вот домик Ниф-Нифа построен из кирпича. Кирпич как строительный материал надежный, крепкий, не горит, не ломается, не пропускает воду, не сдувается ветром. Из него можно строить дом. Вот я и доказала гипотезу, что  для строительства, в том числе жилых домов, нужны крепкие и прочные материалы. Этим материалом может быть кирпич.
Моё мнение
Когда я стану взрослой, буду жить в доме, построенном из кирпича. Это будет настоящий дом: он согреет - сделает уют - защитит от ветра, холода, от плохих людей и не даст намокнуть.
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